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BRONZ MAKINA

With our experience in the EX-PROOF sector since 1985, our company has improved its
product quality, service Working with a customer-oriented approach with HIGH
TECHNOLOGY, always and everywhere. For our company, with a sincere, respectful and
honest understanding, result-oriented R&D studies based on constantly increasing the
quality of products and services, believing that success stems from synergy, we stand by
our customers. As a SOLUTION PARTNER, serving is our indispensable value.
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OUR ALLOY

ALLOYS ZONE 0 /20 ZONE1/21 ZONE 2 /22 FEATURES

- CANCEROGEN

- HIGH HARDNESS
BERRYLIUM BRONZE + + +
- HIGH DRAWING RATE

- FRAGILE

- LOW HARDNESS RATE

+ LOW WITHDRAWAL RATE
- - FRAGILE

- CONTAINS IRON

-100% STRENGTH
-DOES NOT CONTAIN

ALUMINUM BRONZE = + +

TEK BRONZ BERRYLIUM - IRON-FREE
ATEX CERTIFIED

Non-sparking hand tools around the world are produced using different alloys. The most known of them are;
Beryllium Cooper and Aluminum Cooper. The important thing is to achieve the required hardness and
prevent brittleness, while maintaining its spark-proof feature. Because ExXPROOF products are expensive
products and this situation puts the buyers in a difficult situation as the breakage is not generally covered by
the warranty. n alloys around the world, this hardness strength is generally tried to be achieved by using

Beryllium and Aluminum bronze alloys.

When manufacturers tried to increase the hardness strength by increasing the Beryllium ratio, the
brittleness rates increased due to excessive hardness. In aluminum bronze alloy, 4-5% iron is used. This
means that 5 parts out of 100 cause sparks and pose a great risk in an explosive atmosphere. This makes
aluminum bronze alloy hand tools unusable in all zones. Beryllium has been classified as a harmful substance
by the World Health Organization (WHO) because it causes an occupational disease called Beryllium, and its
production is prohibited in Europe and America.You can find more detailed information about beryllium on

page 10.

As a result, Bronze brand non-sparking hand tools is a non-sparking alloy that does not contain beryllium

and iron, its strength is 100% ensured, Ex conformity (ATEX) certified.

ATEX Certified Product and Production - Non-Sparking - Corrosion Resistant - High Melting Temperature -
High Strength - High Tensile Strength - Anti Magnetic - Beryllium free - iron free -  Eco-Friendly - Low Cost







MISYONUMUZ

Bronz El Aletleri ve Makina Sanayi, sektoriinde; musteri odaklilik prensibiyle calismayi,
sektorund iyi tanimayi, paydaslarinin beklentilerini bilerek ve yeni beklentiler
tanimlayarak, bunlarin en st diizeyde tatminini ve her alanda verimli ve hizmet vermeyi
amac edinmis bir sirkettir.

VIZYONUMUZ

Musterilerimizin memnuniyet ve glvenlerini daima 6n planda tutarak sektoriimiizde
"lider" konumuna erismek,triin ve hizmet kalitemizi en ist diizeyde vazgecilmez kilmak
hedefimizdir.

DEGERLERIMIZ

) Musteri Odakli Olmak

) Musteri icin iyi ve dogru olana yonelik calismak
) Tutarhhk

) Deger Yaratmak

) Etkinlik ve Verimlilik

) Duristluk - Guvenilirlik

) Yaraticihk

) Surekli Gelisim
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HEDEF KITLEMIZ

) Dogalgaz depolanan ve iglem yap»lan bitin
ag>k ve kapal> alanlar

}istasyonlar

) LPG ve LNG (Dogalgaz) Depolama, Dolum ve
Bosalt>m Yerleri

) Her Turli Akaryak»t Depolama Tesisleri
Otomotiv Endustrisi

) Benzin istasyonlar

) Tup Dolum istasyonlars

) Dogalgaz Dag>t>m Sirketleri

)Maden Ocaklar> ve Maden igletmeleri

}Rafinerile

) Trafolar

)Kimya Endustrisi

)Kimyasal Atk isletmeleri

)Dogalgaz>n Girdigi Her isletme

)Belediye Bak>m Ekipleri

JLaboratuvarlar

MMekanik Birimler

MKimyasal S>k>st>rlmss Gaz Tagsmacs|>g»

MWJcgak Tamir ve Bak>m Hangarlar>

JEndUstriyel Yag EndUstrisi

)Boya Uretim Endustrisi

IMakine imalat Endistrisi

¥Seker ve Un Endustrisi

»Makarna ve Baharat Endustrisi

)Alkol Uretim Endustrisi
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BERILYUM'UN ZARARLARI

Berilyum elektronik, otomotiv, seramik, uzay, havacs>l>k, petrokimya, bilgisayar, metalurji gibi bircok
sanayi kolunda dusuk yogunluk, elastiklik, korozyona ve gerileme dayanskiblk, yuksek derecede erime
noktas»na sahip olma gibi fizisel ve kimyasal 6zeliklerinden dolay» ve fizyon reaksiyonlarsnda yava s
notronlar>n moderatoru olarak nukleer cal>smalarda yaygsn olarak kullanslan bir metaldir.

Berilyuma bagl> akciger hastal>g»> ik defa 1943 ysl>nda Van Ordstrand taraf>ndan 3 vakada kimyasal
pnomoni olarak rapor edilmistir. Bireylerde hastal>k kssa sureli berilyum maruziyetine bagl> gelisimi
ve yaygen infiltatlar, ates, nefes darl>g> saptanmsstsr. Hastalarsn ortamdan uzaklagsmas» ile iyilesme
bildirilmistir. Bu sahsslarn akcigerlerinde baz> kronik skarlar kalm»s, fakat maksimum iyilesme 6 ay
sonras>nda mumkun olabilmistir. Daha sonra 1946'da Hardy ve Tabershavv tarafsndan hastal>k
kimyasal pnémoni yerine bir cesit zehirlenme olarak belirtilmis ve ‘Kronik Berilyum Hastal>g»' (KBH)
olarak adland>rImystor.

Bunun yan>nda Berilyum ve bilesiklerine mesleki maruziyet, akciger kanserlerine bagl> mortaliteyji
att>rmakta; berilyum metali, oksitleri ve tuzlarsn>n solunum yolu ile al>nmas> ise akciger tumorlerini
olusturmaktad»r.

Isci Sagh@> ve Guvenliig TuzGgu'nde berilyum maruziyetine yonelik onlemler baghg> alt>-nda genel
havaland>rma ve aspirasyon sistemi, kisisel koruma (is elbisesi) ve isyerinde yskanma, ise al>n>rken
bunyece cok zaysf olanlar ile solunum sistemi hastal>g> bulunanlar>n ise al>nmamas> ve periyodik
muayene s>ras>nda“Solunum sistemi hastal>klar> bulunanlarile zaysfladsklar>gorilenlerth cal>stoklars
isten ayr>imas> belirtilmistir. Sz konusu tuzik hukumlerine gore; Turkiye'de izin verilen berilyum esik
degeri 2 miligram/m3 ‘tUr. Ancak berilyum igin Mesleki Guvenlik ve Saglhk Bakanlg> (Occupational
Safety and Health Administration, OSHA) mesleki maruziyet s>n>rn> 2 mikrogram/rolarak belirlemistir.
Hatta bu s>n>r 1949 ysl>nda Anatomik Enerji Komisyonu taraf>ndan yuksek bulunarak 0,2 pg/molarak
degistirilmistir.

iS GUVENLIGINE VE iSCi
SAGLIGINA SAYGILI, CEVREYE
DUYARLI BIRYA$AM I(;IN

BERILYUM IGERMEYEN URUNLERI
TERCiH EDINiZz!
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TEMEL KAVRAMLAR

PATLAYICI ATMOSFER (EXPLOSIVE ATMOSPHERE)

Atmosferik sartlar alt>nda, alevlenebilir gaz, s>v», buhar, sis veya toz halindeki maddelerin hava ile
yaptklar karg>msn; herhangi bir atesleme olustugunda yanma igleminin tUm yanmam»>s kars>ma
yayld>g, etkiledidi olayd>r. (TS EN 13237,2003:18)

COWARD UCGENI
OKSIJEN + YAKIT + ATESLEME KAYNAGI = YANMA

GAZ - TOZ PATLAMASI - PATLAMA BESGEN
OKSIJEN + YAKIT + ATESLEME KAYNAGI + KAPALI ALAN +
KONSANTRASYON = PATLAMA

TEHLIKE BOLGELERI / ZONES

Patlay>c> hava-gaz kar>s>m>n>n bulundugu veya bulunma ihtimalinin oldugu yerlerdir.

Tehlikeli bélgelerin S>n>fland>r>lmas>

Patlamay> 6nleme kurallar>n>n uygulanabilmesi igin; yan>c> gaz ve buharlar>n>n havaya kar>sabilme
ihtimalinin oldugu sahalar>n ve bu sahalar igerisinde yan»>c»> gaz ve buharlar>n>n bulunabilme ihtimallerinin
bilinmesine ihtiyag vardsr. Bunun igin bu alanlar asag>daki sekilde s>n>fland>rsimal>d>r

Bdlge/Zone 0: Gaz, buhar ve sis halindeki parlay>c> maddelerin hava ile kar>s>m>ndan olusan patlay>c»
ortam>n stirekli olarak veya uzun sure ya da s>k s>k olustugu yerler. (Patlama limitlerinin alt>nda, patlama
limitlerinde veya patlama limitlerinin Uzerinde devaml> olarak veya uzun sureli periyotlarla bulundugu
ya da bulunma ihtimalinin oldugu sahalar. Gaz bulunma ihtimali: Pa= 1)

Bélge/Zone 1: Gaz, buhar ve sis halindeki parlay>c> maddelerin hava ile karss>m>ndan olusan patlaysc»
ortam>n normal galbsma artlarnda ara s>ra meydana gelme ihtimali olan yerler. (Patlaysc> karsg>m»n
zaman zaman veya periyodik olarak olusabildigi veya olusma ihtimalinin oldugu sahalar. Gaz bulunma
ihtimali: Pa ~ 1)

Bdlge/Zone 2: Gaz, buhar ve sis halindeki parlay>c> maddelerin hava ile karsarak normal gal>sma
sartlar>nda patlay>c> ortam olusturma ihtimali olmayan yerler ya da bdyle bir ihtimal olsa bile patlay>c>
ortam»n gok ksa bir stre igin kal>c> oldugu yerler. (Patlay>c> kar>g>msn olugma ihtimalinin gok az oldugu
ortamlar. Gaz bulunma ihtimali kO < Pa <1)

Bélge/Zone 20: Havada bulut halinde bulunan yansc» tozlarsn, sirekli olarak veya uzun sureli ya da s>k
s>k patlay>c> ortam olusabilecek yerler.

Bdlge/Zone 21: Normal gal> ma artlar>nda, havada bulut halinde bulunan yan>c» tozlarsn ara s»>ra patlay>c»
ortam olusturabilecedi yerler.

Bdlge/Zone 22: Normal gal>sma sartlar>nda, havada bulut halinde yan>c> tozlar>n patlays>c> ortam
olusturma ihtimali bulunmayan ancak bdyle bir ihtimal olsa bile yaln>zca gok k»sa bir sure igin gecerli
oldugu yerlerdir.
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